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Rozsah pouziti

m Tekuta plosna izolace do vihkych a
mokrych prostor( zpracovatelna
valeCkem, Stétkou nebo hladitkem.

® Pro pouziti v interéru.

m Na stény a podlahy.

m Trida zatizeni A.

m Pro vihké prostory s beztlakovou
vodou, jako napt. koupelny, sprchy v
domacnostech, v hotelech, domo-
vech ddchodcl a nemocnicich.

Vlastnosti produktu

® Vodotésny, chrani podklady citlivé na
vihkost.

B Pruzny, vyrovnava napéti, objemové
zmeény podkladu, kolisani teplot a
otfesy.

m Preklenuje trhliny, vysoka
bezpecnost také pfi dodatecné
vznikajicich trhlinach v podkladu.

m Pfipraven k okamzitému pouziti,
snadno se nanasi valeCkem, Stétkou
nebo hladitkem.

B Provedeni ve dvou barvach,

m Na savé podklady citlivé na vihkost,
napf. sadrové omitky, sadrové prvky,
sadrovlaknité a sadrokartonove
desky, drevotfiskové desky, anhydri-
tové potéry ve vihkych obytnych pro-
storech.

® Na mineralni nasakavé podklady napf.
beton, cementovy potér, cementové
omitky, pdrobeton, cementové
stérkové hmoty PCI.

Neziedéna izolace PCI Lastogum® se nanasi na
podklad valeckem, Stétcem nebo hladitkem.

usnadnuje optickou kontrolu tloustky
vrstvy.

®m Odolava alkalické vodé, zarucuje
pfilnuti k podkladu i pfi stalém

provihéent lepiciho loze.
m Bezrozpoustédlovy, nezatézuje okolf

0098-11
vhodné i pro
lodni pramysl

a je zdravotné nezavadny pfi
zpracovan.
m Uréeny pro vytvareni hydroizolaci ve

spojeni s lepidly na obklady a Vyrobek ma eviopské

dlazby PCI. technické schvaleni
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Technicka data / Udaje pro zpracovani

Technicka data
Materialova baze
Komponenty

Mérna hmotnost

Kontrolni barva

Oznaceni podle predpisl o:

- Prepravé nebezpecnych latek na

pozemnich komunikacich, po Zeleznici a v

lodni doprave (GGVSEB)
- Prace s nebezpecnymi latkami (Gef-

StoffV)

bezrozpoustédlova pryskyri¢na disperze
1-slozkovy produkt
cca 1,5 g/cm’

bila, popf. Seda

neni nebezpecné zbozi

produkt bez povinného oznaceni

Dal8i informace viz odstavec Bezpecnostni pokyny

Baleni
PCI Lastogum bily

PCI Lastogum Sedy

Skladovatelnost

Udaje pro zpracovani

Minimalni spotfeba na tloustku suchého natéru 0,5 mm
Tloustka mokré vrstvy (minimalné 2 natéry):

Vydatnost
cca 3,5m’

Teplota zpracovani

Doba odvétrani po 1. natéru™

Doba odvétrani po 2. natéru ™
nasledné pokladani obkladl a dlazeb

*U hrubych podkladl je nutné pocitat s vyssi spotiebou.

4 kg kbelik vystaci na

8 kg plastovy kbelik
25 kg plastovy kbelik
4 kg plastovy kbelik
8 kg plastovy kbelik
25 kg plastovy kbelik

min. 12 mésicl; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, ne dlounodobé pri teplotach

nad + 30 °C

8 kg kbelik vystaci na
cca’7m

cca 1,1 az 1,2 kg/m” odpovida cca 0,8 I/m’
cca 0,7 mm

25 kg kbelik vystaci na
cca21,5m’

cca21,6m’

+ 5 °C az + 25 °C (teplota podkladu, vzduchu i samot. materialu)

cca 1 hodina

cca 1 az 2 hodiny

** Pri+ 23 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu. Viy$$i teploty zkracuji, nizsi teploty prodluzuji uvedené doby.

Priprava podkladu

Podklad musi byt pevny, suchy (cemen-
tové potéry 4%, anhydritové lité potéry
max. 0,5% zbytkové vihkosti, mérena
vihkost pomoci pristroje CM), Cisty, bez
olejd, mastnych skvrn a dalich
necistot. Pokud je to nutné, povrch
otryskat ocelovymi kulickami, opisko-

Zpracovani

1 Nenaredény PCI Lastogum® se
celoplosné a syté nanese na podklad
valeCkem, stétkou (malifskou Stétkou,
plochym Stétcem) nebo hladitkem
minimalné ve dvou natérech.

vat nebo odistit karta¢em. Povrch musi
byt maximalné rovny, bez prostupuiicich
trhlin, vystupkd a $térkovych hnizd. Sa-
drové podklady, sadrokartonové desky
a nasakavé mineralni podklady se nape-
netruji PCI Gisogrund® OP nebo PCI Gi-
sogrund® PGM zfedénym v poméru

2 Prichody trubek a podlahové vpusti
se utésni tésnici manzetou PCI Peci-
tape® 10x10, rohové spéry a spoje pod-
laha - sténa paskou PCI Pecitape® 120,
PCI Pecitape® Objekt nebo PCI Peci-

1:1 vodou. Suché, napevno
priSroubované drevotfiskové desky na-
penetrovat s PCl Wadian®. Penetrace
musi vytvrdnout pfed nanesenim izolace
PCI Lastogum®.

tape® Butyl. Pasky se vlozZi do prvni
vrstvy, okraje tkaniny se potom pretfou
druhou vrstvou. Stejné postupuijte i pfi
montazi doplikd PCI Pecitape® 90° I/A.
3 Dalsi vrstvu je mozné nanést az po
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Zpracovani

Uplném zaschnuti pfedchozi vrstvy. Pro
snazsi kontrolu tloustky vrstev se
doporuduje provést prvni natér v Sedé
barvé a nasledujici vrstvu(y) pak v bilé

barvé. Prosvitani podkladové barvy sig-

1. Penetrace: savé mineralni nebo sadrové podklady a sadrokartonové

desky natfit penetraci PCI Gisogrund®.

nalizuje pfilis tenkou tloustku natéru a je
potreba jej doplnit.

4 Po zaschnuti izolace PCI Lastogum®
je mozné pokladat obklad na podlahy a

stény na vhodna cementova lepidla PCI.

Pri pokladce kalibrovaného prirodniho

kamene pouZzijte lepidla PCI Carraflott®
nebo PCI Carrament® NT.

2. PCI Pecitape® 10 x 10 nasadit pres pripojeni potrubi vyénivajici ze zdi a

zaizolovat pomoci PCI Lastogum® (Sedd).

3. K utésnéni rohovych spér a u spoje sténa podlaha se pouZije jedna
z tésnicich pasek PCI Pecitape® - v tomto pfipadé se jedna

o PCI Pecitape® 120 - pretieny izolaci PCI Lastogum® (Sedd).

4. Prvni vrstva nefedéné izolace PCI Lastogum® (Sedy) se nanese
celoplosné a syté na podklad.
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5. Druha vrstva izolace PCI Lastogum® (bila, zvolena druha barva, aby bylo
zietelné vidét prekryti jednotlivych od sebe barevné se lisicich vrstvev) se
nanese po cca 1 hoding odvétrani. Prvni vrstva nesmi prosvitat, v pripade
potreby se opakované pretre.

Doplniky

m Specidlni tésnici paska PCl Pecitape®
120 pro vodotésné rohové a napojo-
vaci spary
50 mrole
10 mrole

m Specidlni tésnici paska PCI Pecitape®
Objekt pro vodotésné rohové a napo-

Dulezita upozornéni

m PCIl Lastogum® se nedoporucuje do
venkovnich prostor( ani pro izolace
bazénl. K tomuto Ucelu se
doporucuje pouzit trhliny preklenujici
hydroizolaéni stérku PCI Seccoral® 2K
Rapid nebo PCI Seccoral® 1K.

m PCI Lastogum® nezpracovavat pfi
teploté podkladu pod +5 °C a nad
+25 °C.

m Ochranna vrstva je pfi dvojnasobném
natéru pochozi nejdrive po 2 hod.

® Pro snadnéjsi kontrolu tloustky vrstvy
se doporucuje provést prvni natér
PCI Lastogum®8edy a druhy natér
PCI Lastogum® bily. Prvni vrstva

keramickych dilc.

jovaci spary
50 mrole

m Specialni samolepici t&snici paska
PCI Pecitape® Butyl pro vodotésné
rohové a napojovaci spary
20 mrole

natéru nesmi prosvitat.

m Tésnici manzeta PCl Pecitape® 10x10
by méla obepinat pfivodni trubku (ne
pozdeji odstranitelné stavebni zatky).
V pfipadg, ze pfivodni trubka nedosa-
huje nad uroven hydroizolace, je
potreba ji prodlouzit pomoci
distan¢niho prvku.

® Aby se zabranilo zvukovym mostim,
musi byt délici spara u plovoucich
potérd bez zbytkd omitaci malty nebo
tésnici hmoty. Doporucuje se v min.
10 mm pruhu ve vodorovném a svis-
lém sméru u napojeni sténa/podlaha
nenanaset PCI Lastogum® (viz detail

s

6. Po vytvrdnuti izola¢ni vrstvy PCI Lastogum® je mozné zacit s montazi

= .}

m Specidlni tésnici roh vnéjsi PCI Peci-
tape® 90° A a speciélni tésnici roh
vnitfni PCI Pecitape® 90° |

m Specialni tésnici manzeta
PCI Pecitape® 10 x 10

obrazku). Pripadné znecisténi okra-
jové izolaéni pasky je nutné ddkladné
odstranit pfed nalepenim tésnict
pasky.

m Pracovni naradi Ize ocistit od izo-
lace PCI Lastogum® v Cerstvém stavu
vodou. V zaschlém stavu je mozné
pouze mechanické &isténi/oskrabani.

m Skladovatelnost: min. 12 mésicy;

v suchu, chranit pfed mrazem, nevys-
tavovat dlouhodobé teplotam nad
+30 °C.

m U stavebnich dild citlivych na vihkost
se musi hydroizolace nanést i pod a
za sprchoveé vanicky, resp. vany.
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Pokyny pro bezpecné pouziti

VSeobecné pokyny pro praci

s disperznimi produkty:

Disperzi nenechavat zaschnout na kiiZi.
Zaschlou disperzi odstranit vodou a
mydlem.

Pri stfikani chranit oci. Pokud se
disperze dostane do odi, je nutné
postizené misto dikladné proplachnout
vodou. Pokud podrazdéni neodezni do

nekolika minut, je nutno vyhledat lékare.
Dalsf informace najdete v bezpecnostnim listu.

Sluzby architektlim a projektantiim

Porady na pracovisti, doplikové udaje,
zkusebni osvéddeni a popisy vzorkl je

mozno si vyzadat u odbornych poradc(

a v centrale spolecnosti.

Odstranovani prazdnych obalu

Prézdné obaly zlikvidujte v souladu
s narodnimi legislativnimi predpisy.

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s. r. o.
K Méjovu 1244,

537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@basf.com
WWW.pCi-Cz.CZ

Zakaznicky servis (pfijem objednavek)
tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovni podminky a rozsah pouziti produktd jsou
rozdilné. V technickém listu jsou uvedeny vSeobecné
pokyny ke zpracovani materidlu. Zpracovatel je povinen
prezkouset vhodnost a moznost pouziti produktu pro
zamysleny Gcel. V pfipadé pozadavki nad ramec
véeobecnych pokyn je tfeba si vyzadat poradenstvi
odbornych a technickych poradct prodavajiciho, které
je poskytovano na zakladé zadosti kupujiciho v rdmci
servisu zakaznikdm a fidi se platnymi véeobecnymi
podminkami prodavajiciho. Prodavajici neodpovida za
Skodu, odchyli-li se kupuijici pfi aplikaci a zabudovani
vyrobkl do stavby od technickych podminek,
skladovacich podminek, pokyni vyrobce a dob jejich
pouzitelnosti. Aktualni informace o produktech firmy,
stejné jako vSeobecné obchodni podminky, jsou dostupné
na adrese www.pci-cz.cz.

Vydano: listopad 2015
Novym vydanim pozbyva staré platnost.



